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Axel Johnson International

Stallina Verostar 8

ORI o 5 o O

Verostar 8 ar en 8-kardelig stallina.

Egenskaper:
e Hog brottkraft

e Mycket stabil linkonstruktion med goda utmattningsegenskaper.

e FEtt plastskikt mellan inner- och ytterkardeler ger skydd mot inre slitage samt
skyddar karnan mot korrosiv miljo.

Rope Category No: Upp till 42mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48mm RCN 13

... Read more
Telfer/ Travers Tornkran Konstruktion: 8-kardelig stallina med stalkdrna och konventionella kardeler,
; = plastskikt mellan inner- och ytterkardeler.
o 7 ™ Markning: Enligt standard
v Standard: EN 12385-4

Fyllnadsfaktor: 0.61

Containerkran Mobil hamnkran RCN: 09
Tolerans @: +2% to +4%

Bulkhanteringskran Palkran

Skankkran STS-kran
i % i %
Grensletruck RTG-kran

¢ --'-
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CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103100805050469 8 1770 Blank sS 47,9 31 SupplierStandard 28
103100804050469 8 1770 Blank sZ 47,9 31 SupplierStandard 28
103100803050469 8 1770 Blank zS 47,9 31 SupplierStandard 28
103100806050469 8 1770 Blank zZ 47,9 31 SupplierStandard 28
103100805250469 8 1770 Galvaniserad sS 47,9 31 SupplierStandard 28
103100804250469 8 1770 Galvaniserad sZ 47,9 31 SupplierStandard 28
103100803250469 8 1770 Galvaniserad zS 47,9 31 SupplierStandard 28
103100806250469 8 1770 Galvaniserad zZ 47,9 31 SupplierStandard 28
103100805070469 8 1960 Blank sS 53 31 SupplierStandard 28
103100804070469 8 1960 Blank sZ 53 31 SupplierStandard 28
103100803070469 8 1960 Blank zS 53 31 SupplierStandard 28
103100806070469 8 1960 Blank zZ 53 31 SupplierStandard 28
103100805270469 8 1960 Galvaniserad sS 53 31 SupplierStandard 28
103100804270469 8 1960 Galvaniserad sZ 53] 31 SupplierStandard 28
103100803270469 8 1960 Galvaniserad zS 53 31 SupplierStandard 28
103100806270469 8 1960 Galvaniserad zZ 53 31 SupplierStandard 28
103100905050469 9 1770 Blank sS 60,6 39 SupplierStandard 35
103100904050469 9 1770 Blank sZ 60,6 39 SupplierStandard 35
103100903050469 9 1770 Blank zS 60,6 39 SupplierStandard 35
103100906050469 9 1770 Blank zZ 60,6 39 SupplierStandard 35
103100905250469 9 1770 Galvaniserad sS 60,6 39 SupplierStandard 35
103100904250469 9 1770 Galvaniserad sZ 60,6 39 SupplierStandard 35
103100903250469 9 1770 Galvaniserad zS 60,6 39 SupplierStandard 35
103100906250469 9 1770 Galvaniserad zZ 60,6 39 SupplierStandard 35
103100905070469 9 1960 Blank sS 67,1 39 SupplierStandard 35
103100904070469 9 1960 Blank sZ 67,1 39 SupplierStandard 35
103100903070469 9 1960 Blank zS 67,1 39 SupplierStandard 35
103100906070469 9 1960 Blank zZ 67,1 39 SupplierStandard 35
103100905270469 9 1960 Galvaniserad sS 67,1 39 SupplierStandard 35
103100904270469 9 1960 Galvaniserad sZ 67,1 39 SupplierStandard 35
103100903270469 9 1960 Galvaniserad zS 67,1 39 SupplierStandard 35
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CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103100906270469 9 1960 Galvaniserad zZ 67,1 39 SupplierStandard 35
103101005050469 10 1770 Blank sS 74,8 48 SupplierStandard 43
103101004050469 10 1770 Blank sZ 74,8 48 SupplierStandard 43
103101003050469 10 1770 Blank zS 74,8 48 SupplierStandard 43
103101006050469 10 1770 Blank zZ 74,8 48 SupplierStandard 43
103101005250469 10 1770 Galvaniserad sS 74,8 48 SupplierStandard 43
103101004250469 10 1770 Galvaniserad sZ 74,8 48 SupplierStandard 43
103101003250469 10 1770 Galvaniserad zS 74,8 48 SupplierStandard 43
103101006250469 10 1770 Galvaniserad zZ 74,8 48 SupplierStandard 43
103101005070469 10 1960 Blank sS 82,8 48 SupplierStandard 43
103101004070469 10 1960 Blank sZ 82,8 48 SupplierStandard 43
103101003070469 10 1960 Blank zS 82,8 48 SupplierStandard 43
103101006070469 10 1960 Blank zZ 82,8 48 SupplierStandard 43
103101005270469 10 1960 Galvaniserad sS 82,8 48 SupplierStandard 43
103101004270469 10 1960 Galvaniserad sZ 82,8 48 SupplierStandard 43
103101003270469 10 1960 Galvaniserad zS 82,8 48 SupplierStandard 43
103101006270469 10 1960 Galvaniserad zZ 82,8 48 SupplierStandard 43
103101105050469 11 1770 Blank sS 90,5 58 SupplierStandard 52
103101104050469 11 1770 Blank sZ 90,5 58 SupplierStandard 52
103101103050469 11 1770 Blank zS 90,5 58 SupplierStandard 52
103101106050469 11 1770 Blank zZ 90,5 58 SupplierStandard 52
103101105250469 1 1770 Galvaniserad sS 90,5 58 SupplierStandard 52
103101104250469 1 1770 Galvaniserad sZ 90,5 58 SupplierStandard 52
103101103250469 1 1770 Galvaniserad zS 90,5 58 SupplierStandard 52
103101106250469 1 1770 Galvaniserad zZ 90,5 58 SupplierStandard 52
103101105070469 11 1960 Blank sS 100,2 58 SupplierStandard 52
103101104070469 11 1960 Blank sZ 100,2 58 SupplierStandard 52
103101103070469 11 1960 Blank zS 100,2 58 SupplierStandard 52
103101106070469 11 1960 Blank zZ 100,2 58 SupplierStandard 52
103101105270469 1 1960 Galvaniserad sS 100,2 58 SupplierStandard 52
103101104270469 1 1960 Galvaniserad sZ 100,2 58 SupplierStandard 52
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CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103101103270469 11 1960 Galvaniserad zS 100,2 58 SupplierStandard 52
103101106270469 1" 1960 Galvaniserad zZ 100,2 58 SupplierStandard 52
103101205050469 12 1770 Blank sS 107,7 69 SupplierStandard 62
103101204050469 12 1770 Blank sZ 107,7 69 SupplierStandard 62
103101203050469 12 1770 Blank zS 107,7 69 SupplierStandard 62
103101206050469 12 1770 Blank zZ 107,7 69 SupplierStandard 62
103101205250469 12 1770 Galvaniserad sS 107,7 69 SupplierStandard 62
103101204250469 12 1770 Galvaniserad sZ 107,7 69 SupplierStandard 62
103101203250469 12 1770 Galvaniserad zS 107,7 69 SupplierStandard 62
103101206250469 12 1770 Galvaniserad zZ 107,7 69 SupplierStandard 62
103101205070469 12 1960 Blank sS 119,3 69 SupplierStandard 62
103101204070469 12 1960 Blank sZ 119,3 69 SupplierStandard 62
103101203070469 12 1960 Blank zS 119,3 69 SupplierStandard 62
103101206070469 12 1960 Blank zZ 119,3 69 SupplierStandard 62
103101205270469 12 1960 Galvaniserad sS 119,3 69 SupplierStandard 62
103101204270469 12 1960 Galvaniserad sZ 119,3 69 SupplierStandard 62
103101203270469 12 1960 Galvaniserad zS 119,3 69 SupplierStandard 62
103101206270469 12 1960 Galvaniserad zZ 119,3 69 SupplierStandard 62
103101204270463 12 1960 Galvaniserad sZ 119,3 69 A-3 62
103101305050469 13 1770 Blank sS 126,4 81 SupplierStandard 73
103101304050469 13 1770 Blank sZ 126,4 81 SupplierStandard 73
103101303050469 13 1770 Blank zS 126,4 81 SupplierStandard 73
103101306050469 13 1770 Blank zZ 126,4 81 SupplierStandard 73
103101305250469 13 1770 Galvaniserad sS 126,4 81 SupplierStandard 73
103101304250469 13 1770 Galvaniserad sZ 126,4 81 SupplierStandard 73
103101303250469 13 1770 Galvaniserad zS 126,4 81 SupplierStandard 73
103101306250469 13 1770 Galvaniserad zZ 126,4 81 SupplierStandard 73
103101305070469 13 1960 Blank sS 140 81 SupplierStandard 73
103101304070469 13 1960 Blank sZ 140 81 SupplierStandard 73
103101303070469 13 1960 Blank zS 140 81 SupplierStandard 73
103101306070469 13 1960 Blank zZ 140 81 SupplierStandard 73
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Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103101305270469 13 1960 Galvaniserad sS 140 81 SupplierStandard 73
103101304270469 13 1960 Galvaniserad sZ 140 81 SupplierStandard 73
103101303270469 13 1960 Galvaniserad zS 140 81 SupplierStandard 73
103101306270469 13 1960 Galvaniserad zZ 140 81 SupplierStandard 73
103101405050469 14 1770 Blank sS 146,6 94 SupplierStandard 85
103101404050469 14 1770 Blank sZ 146,6 94 SupplierStandard 85
103101403050469 14 1770 Blank zS 146,6 94 SupplierStandard 85
103101406050469 14 1770 Blank zZ 146,6 94 SupplierStandard 85
103101405250469 14 1770 Galvaniserad sS 146,6 94 SupplierStandard 85
103101404250469 14 1770 Galvaniserad sZ 146,6 94 SupplierStandard 85
103101403250469 14 1770 Galvaniserad zS 146,6 94 SupplierStandard 85
103101406250469 14 1770 Galvaniserad zZ 146,6 94 SupplierStandard 85
103101405070469 14 1960 Blank sS 162,3 94 SupplierStandard 85
103101404070469 14 1960 Blank sZ 162,3 94 SupplierStandard 85
103101403070469 14 1960 Blank zS 162,3 94 SupplierStandard 85
103101406070469 14 1960 Blank zZ 162,3 94 SupplierStandard 85
103101405270469 14 1960 Galvaniserad sS 162,3 94 SupplierStandard 85
103101404270469 14 1960 Galvaniserad sZ 162,3 94 SupplierStandard 85
103101403270469 14 1960 Galvaniserad zS 162,3 94 SupplierStandard 85
103101406270469 14 1960 Galvaniserad zZ 162,3 94 SupplierStandard 85
103101505050469 15 1770 Blank sS 168,3 108 SupplierStandard 97
103101504050469 15 1770 Blank sZ 168,3 108 SupplierStandard 97
103101503050469 15 1770 Blank zS 168,3 108 SupplierStandard 97
103101506050469 15 1770 Blank zZ 168,3 108 SupplierStandard 97
103101505250469 15 1770 Galvaniserad sS 168,3 108 SupplierStandard 97
103101504250469 15 1770 Galvaniserad sZ 168,3 108 SupplierStandard 97
103101503250469 15 1770 Galvaniserad zS 168,3 108 SupplierStandard 97
103101506250469 15 1770 Galvaniserad zZ 168,3 108 SupplierStandard 97
103101505070469 15 1960 Blank sS 186,3 108 SupplierStandard 97
103101504070469 15 1960 Blank sZ 186,3 108 SupplierStandard 97
103101503070469 15 1960 Blank zS 186,3 108 SupplierStandard 97
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Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103101506070469 15 1960 Blank zZ 186,3 108 SupplierStandard 97
103101505270469 15 1960 Galvaniserad sS 186,3 108 SupplierStandard 97
103101504270469 15 1960 Galvaniserad sZ 186,3 108 SupplierStandard 97
103101503270469 15 1960 Galvaniserad zS 186,3 108 SupplierStandard 97
103101506270469 15 1960 Galvaniserad zZ 186,3 108 SupplierStandard 97
103101605050469 16 1770 Blank sS 191,5 123 SupplierStandard 110
103101604050469 16 1770 Blank sZ 191,5 123 SupplierStandard 110
103101603050469 16 1770 Blank zS 191,5 123 SupplierStandard 110
103101606050469 16 1770 Blank zZ 191,5 123 SupplierStandard 110
103101605250469 16 1770 Galvaniserad sS 191,5 123 SupplierStandard 110
103101604250469 16 1770 Galvaniserad sZ 191,5 123 SupplierStandard 110
103101603250469 16 1770 Galvaniserad zS 191,5 123 SupplierStandard 110
103101606250469 16 1770 Galvaniserad zZ 191,5 123 SupplierStandard 110
103101605070469 16 1960 Blank sS 212 123 SupplierStandard 110
103101604070469 16 1960 Blank sZ 212 123 SupplierStandard 110
103101603070469 16 1960 Blank zS 212 123 SupplierStandard 110
103101606070469 16 1960 Blank zZ 212 123 SupplierStandard 110
103101605270469 16 1960 Galvaniserad sS 212 123 SupplierStandard 110
103101604270469 16 1960 Galvaniserad sZ 212 123 SupplierStandard 110
103101603270469 16 1960 Galvaniserad zS 212 123 SupplierStandard 110
103101606270469 16 1960 Galvaniserad zZ 212 123 SupplierStandard 110
103101705050469 17 1770 Blank sS 216,2 138 SupplierStandard 125
103101704050469 17 1770 Blank sZ 216,2 138 SupplierStandard 125
103101703050469 17 1770 Blank zS 216,2 138 SupplierStandard 125
103101706050469 17 1770 Blank zZ 216,2 138 SupplierStandard 125
103101705250469 17 1770 Galvaniserad sS 216,2 138 SupplierStandard 125
103101704250469 17 1770 Galvaniserad sZ 216,2 138 SupplierStandard 125
103101703250469 17 1770 Galvaniserad zS 216,2 138 SupplierStandard 125
103101706250469 17 1770 Galvaniserad zZ 216,2 138 SupplierStandard 125
103101705070469 17 1960 Blank sS 239,4 138 SupplierStandard 125
103101704070469 17 1960 Blank sZ 239,4 138 SupplierStandard 125
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Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103101703070469 17 1960 Blank zS 239,4 138 SupplierStandard 125
103101706070469 17 1960 Blank zZ 239,4 138 SupplierStandard 125
103101705270469 17 1960 Galvaniserad sS 239,4 138 SupplierStandard 125
103101704270469 17 1960 Galvaniserad sZ 239,4 138 SupplierStandard 125
103101703270469 17 1960 Galvaniserad zS 239,4 138 SupplierStandard 125
103101706270469 17 1960 Galvaniserad zZ 239,4 138 SupplierStandard 125
103101805050469 18 1770 Blank sS 2423 155 SupplierStandard 140
103101804050469 18 1770 Blank sZ 2423 155 SupplierStandard 140
103101803050469 18 1770 Blank zS 2423 155 SupplierStandard 140
103101806050469 18 1770 Blank zZ 2423 155 SupplierStandard 140
103101805250469 18 1770 Galvaniserad sS 2423 155 SupplierStandard 140
103101804250469 18 1770 Galvaniserad sZ 2423 155 SupplierStandard 140
103101803250469 18 1770 Galvaniserad zS 2423 155 SupplierStandard 140
103101806250469 18 1770 Galvaniserad zZ 242,3 155 SupplierStandard 140
103101805070469 18 1960 Blank sS 268,3 155 SupplierStandard 140
103101804070469 18 1960 Blank sZ 268,3 155 SupplierStandard 140
103101803070469 18 1960 Blank zS 268,3 155 SupplierStandard 140
103101806070469 18 1960 Blank zZ 268,3 155 SupplierStandard 140
103101805270469 18 1960 Galvaniserad sS 268,3 155 SupplierStandard 140
103101804270469 18 1960 Galvaniserad sZ 268,3 155 SupplierStandard 140
103101803270469 18 1960 Galvaniserad zS 268,3 155 SupplierStandard 140
103101806270469 18 1960 Galvaniserad zZ 268,3 155 SupplierStandard 140
103101905050469 19 1770 Blank sS 270 173 SupplierStandard 156
103101904050469 19 1770 Blank sZ 270 173 SupplierStandard 156
103101903050469 19 1770 Blank zS 270 173 SupplierStandard 156
103101906050469 19 1770 Blank zZ 270 173 SupplierStandard 156
103101905250469 19 1770 Galvaniserad sS 270 173 SupplierStandard 156
103101904250469 19 1770 Galvaniserad sZ 270 173 SupplierStandard 156
103101903250469 19 1770 Galvaniserad zS 270 173 SupplierStandard 156
103101906250469 19 1770 Galvaniserad zZ 270 173 SupplierStandard 156
103101905070469 19 1960 Blank sS 299 173 SupplierStandard 156
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Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103101904070469 19 1960 Blank sZ 299 173 SupplierStandard 156
103101903070469 19 1960 Blank zS 299 173 SupplierStandard 156
103101906070469 19 1960 Blank zZ 299 173 SupplierStandard 156
103101905270469 19 1960 Galvaniserad sS 299 173 SupplierStandard 156
103101904270469 19 1960 Galvaniserad sZ 299 173 SupplierStandard 156
103101903270469 19 1960 Galvaniserad zS 299 173 SupplierStandard 156
103101906270469 19 1960 Galvaniserad zZ 299 173 SupplierStandard 156
103102005050469 20 1770 Blank sS 299,2 192 SupplierStandard 173
103102004050469 20 1770 Blank sZ 299,2 192 SupplierStandard 173
103102003050469 20 1770 Blank zS 299,2 192 SupplierStandard 173
103102006050469 20 1770 Blank zZ 299,2 192 SupplierStandard 173
103102005250469 20 1770 Galvaniserad sS 299,2 192 SupplierStandard 173
103102004250469 20 1770 Galvaniserad sZ 299,2 192 SupplierStandard 173
103102003250469 20 1770 Galvaniserad zS 299,2 192 SupplierStandard 173
103102006250469 20 1770 Galvaniserad zZ 299,2 192 SupplierStandard 173
103102005070469 20 1960 Blank sS 331,3 192 SupplierStandard 173
103102004070469 20 1960 Blank sZ 331,3 192 SupplierStandard 173
103102003070469 20 1960 Blank zS 331,3 192 SupplierStandard 173
103102006070469 20 1960 Blank zZ 331,3 192 SupplierStandard 173
103102005270469 20 1960 Galvaniserad sS 331,3 192 SupplierStandard 173
103102004270469 20 1960 Galvaniserad sZ 331,3 192 SupplierStandard 173
103102003270469 20 1960 Galvaniserad zS 331,3 192 SupplierStandard 173
103102006270469 20 1960 Galvaniserad zZ 331,3 192 SupplierStandard 173
103102105050469 21 1770 Blank sS 329,8 211 SupplierStandard 190
103102104050469 21 1770 Blank sZ 329,8 211 SupplierStandard 190
103102103050469 21 1770 Blank zS 329,8 211 SupplierStandard 190
103102106050469 21 1770 Blank zZ 329,8 211 SupplierStandard 190
103102105250469 21 1770 Galvaniserad sS 329,8 211 SupplierStandard 190
103102104250469 21 1770 Galvaniserad sZ 329,8 211 SupplierStandard 190
103102103250469 21 1770 Galvaniserad zS 329,8 211 SupplierStandard 190
103102106250469 21 1770 Galvaniserad zZ 329,8 211 SupplierStandard 190
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Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103102105070469 21 1960 Blank sS 365,2 211 SupplierStandard 190
103102104070469 21 1960 Blank sZ 365,2 211 SupplierStandard 190
103102103070469 21 1960 Blank zS 365,2 211 SupplierStandard 190
103102106070469 21 1960 Blank zZ 365,2 211 SupplierStandard 190
103102105270469 21 1960 Galvaniserad sS 365,2 211 SupplierStandard 190
103102104270469 21 1960 Galvaniserad sZ 365,2 211 SupplierStandard 190
103102103270469 21 1960 Galvaniserad zS 365,2 211 SupplierStandard 190
103102106270469 21 1960 Galvaniserad zZ 365,2 211 SupplierStandard 190
103102205050469 22 1770 Blank sS 362 232 SupplierStandard 209
103102204050469 22 1770 Blank sZ 362 232 SupplierStandard 209
103102203050469 22 1770 Blank zS 362 232 SupplierStandard 209
103102206050469 22 1770 Blank zZ 362 232 SupplierStandard 209
103102205250469 22 1770 Galvaniserad sS 362 232 SupplierStandard 209
103102204250469 22 1770 Galvaniserad sZ 362 232 SupplierStandard 209
103102203250469 22 1770 Galvaniserad zS 362 232 SupplierStandard 209
103102206250469 22 1770 Galvaniserad zZ 362 232 SupplierStandard 209
103102205070469 22 1960 Blank sS 400,9 232 SupplierStandard 209
103102204070469 22 1960 Blank sZ 400,9 232 SupplierStandard 209
103102203070469 22 1960 Blank zS 400,9 232 SupplierStandard 209
103102206070469 22 1960 Blank zZ 400,9 232 SupplierStandard 209
103102205270469 22 1960 Galvaniserad sS 400,9 232 SupplierStandard 209
103102204270469 22 1960 Galvaniserad sZ 400,9 232 SupplierStandard 209
103102203270469 22 1960 Galvaniserad zS 400,9 232 SupplierStandard 209
103102206270469 22 1960 Galvaniserad zZ 400,9 232 SupplierStandard 209
103102305050469 23 1770 Blank sS 395,7 253 SupplierStandard 228
103102304050469 23 1770 Blank sZ 395,7 253 SupplierStandard 228
103102303050469 23 1770 Blank zS 395,7 253 SupplierStandard 228
103102306050469 23 1770 Blank zZ 395,7 253 SupplierStandard 228
103102305250469 23 1770 Galvaniserad sS 395,7 253 SupplierStandard 228
103102304250469 23 1770 Galvaniserad sZ 395,7 253 SupplierStandard 228
103102303250469 23 1770 Galvaniserad zS 395,7 253 SupplierStandard 228
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Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103102306250469 23 1770 Galvaniserad zZ 395,7 253 SupplierStandard 228
103102305070469 23 1960 Blank sS 438,1 253 SupplierStandard 228
103102304070469 23 1960 Blank sZ 438,1 253 SupplierStandard 228
103102303070469 23 1960 Blank zS 438,1 253 SupplierStandard 228
103102306070469 23 1960 Blank zZ 438,1 253 SupplierStandard 228
103102305270469 23 1960 Galvaniserad sS 438,1 253 SupplierStandard 228
103102304270469 23 1960 Galvaniserad sZ 438,1 253 SupplierStandard 228
103102303270469 23 1960 Galvaniserad zS 438,1 253 SupplierStandard 228
103102306270469 23 1960 Galvaniserad zZ 438,1 253 SupplierStandard 228
103102405050469 24 1770 Blank sS 430,8 276 SupplierStandard 248
103102404050469 24 1770 Blank sZ 430,8 276 SupplierStandard 248
103102403050469 24 1770 Blank zS 430,8 276 SupplierStandard 248
103102406050469 24 1770 Blank zZ 430,8 276 SupplierStandard 248
103102405250469 24 1770 Galvaniserad sS 430,8 276 SupplierStandard 248
103102404250469 24 1770 Galvaniserad sZ 430,8 276 SupplierStandard 248
103102403250469 24 1770 Galvaniserad zS 430,8 276 SupplierStandard 248
103102406250469 24 1770 Galvaniserad zZ 430,8 276 SupplierStandard 248
103102405070469 24 1960 Blank sS 4771 276 SupplierStandard 248
103102404070469 24 1960 Blank sZ 4771 276 SupplierStandard 248
103102403070469 24 1960 Blank zS 4771 276 SupplierStandard 248
103102406070469 24 1960 Blank zZ 4771 276 SupplierStandard 248
103102405270469 24 1960 Galvaniserad sS 4771 276 SupplierStandard 248
103102404270469 24 1960 Galvaniserad sZ 4771 276 SupplierStandard 248
103102403270469 24 1960 Galvaniserad zS 4771 276 SupplierStandard 248
103102406270469 24 1960 Galvaniserad zZ 4771 276 SupplierStandard 248
103102505050469 25 1770 Blank sS 467,5 299 SupplierStandard 270
103102504050469 25 1770 Blank sZ 467,5 299 SupplierStandard 270
103102503050469 25 1770 Blank zS 467,5 299 SupplierStandard 270
103102506050469 25 1770 Blank zZ 467,5 299 SupplierStandard 270
103102505250469 25 1770 Galvaniserad sS 467,5 299 SupplierStandard 270
103102504250469 25 1770 Galvaniserad sZ 467,5 299 SupplierStandard 270
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Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103102503250469 25 1770 Galvaniserad zS 467,5 299 SupplierStandard 270
103102506250469 25 1770 Galvaniserad zZ 467,5 299 SupplierStandard 270
103102505070469 25 1960 Blank sS 517,6 299 SupplierStandard 270
103102504070469 25 1960 Blank sZ 517,6 299 SupplierStandard 270
103102503070469 25 1960 Blank zS 517,6 299 SupplierStandard 270
103102506070469 25 1960 Blank zZ 517,6 299 SupplierStandard 270
103102505270469 25 1960 Galvaniserad sS 517,6 299 SupplierStandard 270
103102504270469 25 1960 Galvaniserad sZ 517,6 299 SupplierStandard 270
103102503270469 25 1960 Galvaniserad zS 517,6 299 SupplierStandard 270
103102506270469 25 1960 Galvaniserad zZ 517,6 299 SupplierStandard 270
103102605050469 26 1770 Blank sS 505,6 324 SupplierStandard 292
103102604050469 26 1770 Blank sZ 505,6 324 SupplierStandard 292
103102603050469 26 1770 Blank zS 505,6 324 SupplierStandard 292
103102606050469 26 1770 Blank zZ 505,6 324 SupplierStandard 292
103102605250469 26 1770 Galvaniserad sS 505,6 324 SupplierStandard 292
103102604250469 26 1770 Galvaniserad sZ 505,6 324 SupplierStandard 292
103102603250469 26 1770 Galvaniserad zS 505,6 324 SupplierStandard 292
103102606250469 26 1770 Galvaniserad zZ 505,6 324 SupplierStandard 292
103102605070469 26 1960 Blank sS 559,9 324 SupplierStandard 292
103102604070469 26 1960 Blank sZ 559,9 324 SupplierStandard 292
103102603070469 26 1960 Blank zS 559,9 324 SupplierStandard 292
103102606070469 26 1960 Blank zZ 559,9 324 SupplierStandard 292
103102605270469 26 1960 Galvaniserad sS 559,9 324 SupplierStandard 292
103102604270469 26 1960 Galvaniserad sZ 559,9 324 SupplierStandard 292
103102603270469 26 1960 Galvaniserad zS 559,9 324 SupplierStandard 292
103102606270469 26 1960 Galvaniserad zZ 559,9 324 SupplierStandard 292
103102705050469 27 1770 Blank sS 545,2 349 SupplierStandard 314
103102704050469 27 1770 Blank sZ 545,2 349 SupplierStandard 314
103102703050469 27 1770 Blank zS 545,2 349 SupplierStandard 314
103102706050469 27 1770 Blank zZ 545,2 349 SupplierStandard 314
103102705250469 27 1770 Galvaniserad sS 545,2 349 SupplierStandard 314
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103102704250469 27 1770 Galvaniserad sZ 545,2 349 SupplierStandard 314
103102703250469 27 1770 Galvaniserad zS 545,2 349 SupplierStandard 314
103102706250469 27 1770 Galvaniserad zZ 545,2 349 SupplierStandard 314
103102705070469 27 1960 Blank sS 603,8 349 SupplierStandard 314
103102704070469 27 1960 Blank sZ 603,8 349 SupplierStandard 314
103102703070469 27 1960 Blank zS 603,8 349 SupplierStandard 314
103102706070469 27 1960 Blank zZ 603,8 349 SupplierStandard 314
103102705270469 27 1960 Galvaniserad sS 603,8 349 SupplierStandard 314
103102704270469 27 1960 Galvaniserad sZ 603,8 349 SupplierStandard 314
103102703270469 27 1960 Galvaniserad zS 603,8 349 SupplierStandard 314
103102706270469 27 1960 Galvaniserad zZ 603,8 349 SupplierStandard 314
103102805050469 28 1770 Blank sS 586,4 376 SupplierStandard 338
103102804050469 28 1770 Blank sZ 586,4 376 SupplierStandard 338
103102803050469 28 1770 Blank zS 586,4 376 SupplierStandard 338
103102806050469 28 1770 Blank zZ 586,4 376 SupplierStandard 338
103102805250469 28 1770 Galvaniserad sS 586,4 376 SupplierStandard 338
103102804250469 28 1770 Galvaniserad sZ 586,4 376 SupplierStandard 338
103102803250469 28 1770 Galvaniserad zS 586,4 376 SupplierStandard 338
103102806250469 28 1770 Galvaniserad zZ 586,4 376 SupplierStandard 338
103102805070469 28 1960 Blank sS 649,3 376 SupplierStandard 338
103102804070469 28 1960 Blank sZ 649,3 376 SupplierStandard 338
103102803070469 28 1960 Blank zS 649,3 376 SupplierStandard 338
103102806070469 28 1960 Blank zZ 649,3 376 SupplierStandard 338
103102805270469 28 1960 Galvaniserad sS 649,3 376 SupplierStandard 338
103102804270469 28 1960 Galvaniserad sZ 649,3 376 SupplierStandard 338
103102803270469 28 1960 Galvaniserad zS 649,3 376 SupplierStandard 338
103102806270469 28 1960 Galvaniserad zZ 649,3 376 SupplierStandard 338
103102905050469 29 1770 Blank sS 629 403 SupplierStandard 363
103102904050469 29 1770 Blank sZ 629 403 SupplierStandard 363
103102903050469 29 1770 Blank zS 629 403 SupplierStandard 363
103102906050469 29 1770 Blank zZ 629 403 SupplierStandard 363
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103102905250469 29 1770 Galvaniserad sS 629 403 SupplierStandard 363
103102904250469 29 1770 Galvaniserad sZ 629 403 SupplierStandard 363
103102903250469 29 1770 Galvaniserad zS 629 403 SupplierStandard 363
103102906250469 29 1770 Galvaniserad zZ 629 403 SupplierStandard 363
103102905070469 29 1960 Blank sS 696,5 403 SupplierStandard 363
103102904070469 29 1960 Blank sZ 696,5 403 SupplierStandard 363
103102903070469 29 1960 Blank zS 696,5 403 SupplierStandard 363
103102906070469 29 1960 Blank zZ 696,5 403 SupplierStandard 363
103102905270469 29 1960 Galvaniserad sS 696,5 403 SupplierStandard 363
103102904270469 29 1960 Galvaniserad sZ 696,5 403 SupplierStandard 363
103102903270469 29 1960 Galvaniserad zS 696,5 403 SupplierStandard 363
103102906270469 29 1960 Galvaniserad zZ 696,5 403 SupplierStandard 363
103103005050469 30 1770 Blank sS 673,1 431 SupplierStandard 388
103103004050469 30 1770 Blank sZ 673,1 431 SupplierStandard 388
103103003050469 30 1770 Blank zS 673,1 431 SupplierStandard 388
103103006050469 30 1770 Blank zZ 673,1 431 SupplierStandard 388
103103005250469 30 1770 Galvaniserad sS 673,1 431 SupplierStandard 388
103103004250469 30 1770 Galvaniserad sZ 673,1 431 SupplierStandard 388
103103003250469 30 1770 Galvaniserad zS 673,1 431 SupplierStandard 388
103103006250469 30 1770 Galvaniserad zZ 673,1 431 SupplierStandard 388
103103005070469 30 1960 Blank sS 7454 431 SupplierStandard 388
103103004070469 30 1960 Blank sZ 7454 431 SupplierStandard 388
103103003070469 30 1960 Blank zS 7454 431 SupplierStandard 388
103103006070469 30 1960 Blank zZ 745,4 431 SupplierStandard 388
103103005270469 30 1960 Galvaniserad sS 745,4 431 SupplierStandard 388
103103004270469 30 1960 Galvaniserad sZ 745,4 431 SupplierStandard 388
103103003270469 30 1960 Galvaniserad zS 745,4 431 SupplierStandard 388
103103006270469 30 1960 Galvaniserad zZ 7454 431 SupplierStandard 388
103103105050469 31 1770 Blank sS 718,8 460 SupplierStandard 414
103103104050469 31 1770 Blank sZ 718,8 460 SupplierStandard 414
103103103050469 31 1770 Blank zS 718,8 460 SupplierStandard 414
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103103106050469 31 1770 Blank zZ 718,8 460 SupplierStandard 414
103103105250469 31 1770 Galvaniserad sS 718,8 460 SupplierStandard 414
103103104250469 31 1770 Galvaniserad sZ 718,8 460 SupplierStandard 414
103103103250469 31 1770 Galvaniserad zS 718,8 460 SupplierStandard 414
103103106250469 31 1770 Galvaniserad zZ 718,8 460 SupplierStandard 414
103103105070469 31 1960 Blank sS 795,9 460 SupplierStandard 414
103103104070469 31 1960 Blank sZ 795,9 460 SupplierStandard 414
103103103070469 31 1960 Blank zS 795,9 460 SupplierStandard 414
103103106070469 31 1960 Blank zZ 795,9 460 SupplierStandard 414
103103105270469 31 1960 Galvaniserad sS 795,9 460 SupplierStandard 414
103103104270469 31 1960 Galvaniserad sZ 795,9 460 SupplierStandard 414
103103103270469 31 1960 Galvaniserad zS 795,9 460 SupplierStandard 414
103103106270469 31 1960 Galvaniserad zZ 795,9 460 SupplierStandard 414
103103205050469 32 1770 Blank sS 765,9 491 SupplierStandard 442
103103204050469 32 1770 Blank sZ 765,9 491 SupplierStandard 442
103103203050469 32 1770 Blank zS 765,9 491 SupplierStandard 442
103103206050469 32 1770 Blank zZ 765,9 491 SupplierStandard 442
103103205250469 32 1770 Galvaniserad sS 765,9 491 SupplierStandard 442
103103204250469 32 1770 Galvaniserad sZ 765,9 491 SupplierStandard 442
103103203250469 32 1770 Galvaniserad zS 765,9 491 SupplierStandard 442
103103206250469 32 1770 Galvaniserad zZ 765,9 491 SupplierStandard 442
103103205070469 32 1960 Blank sS 848,1 491 SupplierStandard 442
103103204070469 32 1960 Blank sZ 848,1 491 SupplierStandard 442
103103203070469 32 1960 Blank zS 848,1 491 SupplierStandard 442
103103206070469 32 1960 Blank zZ 848,1 491 SupplierStandard 442
103103205270469 32 1960 Galvaniserad sS 848,1 491 SupplierStandard 442
103103204270469 32 1960 Galvaniserad sZ 8481 491 SupplierStandard 442
103103203270469 32 1960 Galvaniserad zS 848,1 491 SupplierStandard 442
103103206270469 32 1960 Galvaniserad zZ 848,1 491 SupplierStandard 442
103103305050469 33 1770 Blank sS 814,5 522 SupplierStandard 470
103103304050469 33 1770 Blank sZ 814,5 522 SupplierStandard 470
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103103303050469 33 1770 Blank zS 814,5 522 SupplierStandard 470
103103306050469 33 1770 Blank zZ 814,5 522 SupplierStandard 470
103103305250469 33 1770 Galvaniserad sS 814,5 522 SupplierStandard 470
103103304250469 33 1770 Galvaniserad sZ 814,5 522 SupplierStandard 470
103103303250469 33 1770 Galvaniserad zS 814,5 522 SupplierStandard 470
103103306250469 33 1770 Galvaniserad zZ 814,5 522 SupplierStandard 470
103103305070469 33} 1960 Blank sS 901,9 522 SupplierStandard 470
103103304070469 33 1960 Blank sZ 901,9 522 SupplierStandard 470
103103303070469 33] 1960 Blank zS 901,9 522 SupplierStandard 470
103103306070469 33 1960 Blank zZ 901,9 522 SupplierStandard 470
103103305270469 33 1960 Galvaniserad sS 901,9 522 SupplierStandard 470
103103304270469 33 1960 Galvaniserad sZ 901,9 522 SupplierStandard 470
103103303270469 33 1960 Galvaniserad zS 901,9 522 SupplierStandard 470
103103306270469 33 1960 Galvaniserad zZ 901,9 522 SupplierStandard 470
103103405050469 34 1770 Blank sS 864.,6 554 SupplierStandard 498
103103404050469 34 1770 Blank sZ 864.,6 554 SupplierStandard 498
103103403050469 34 1770 Blank zS 864.,6 554 SupplierStandard 498
103103406050469 34 1770 Blank zZ 864.,6 554 SupplierStandard 498
103103405250469 34 1770 Galvaniserad sS 864,6 554 SupplierStandard 498
103103404250469 34 1770 Galvaniserad sZ 864,6 554 SupplierStandard 498
103103403250469 34 1770 Galvaniserad zS 864,6 554 SupplierStandard 498
103103406250469 34 1770 Galvaniserad zZ 864,6 554 SupplierStandard 498
103103405070469 34 1960 Blank sS 957,4 554 SupplierStandard 498
103103404070469 34 1960 Blank sZ 957,4 554 SupplierStandard 498
103103403070469 34 1960 Blank zS 957,4 554 SupplierStandard 498
103103406070469 34 1960 Blank zZ 957,4 554 SupplierStandard 498
103103405270469 34 1960 Galvaniserad sS 957,4 554 SupplierStandard 498
103103404270469 34 1960 Galvaniserad sZ 957,4 554 SupplierStandard 498
103103403270469 34 1960 Galvaniserad zS 957,4 554 SupplierStandard 498
103103406270469 34 1960 Galvaniserad zZ 957,4 554 SupplierStandard 498
103103505050469 35 1770 Blank sS 916,2 587 SupplierStandard 528
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103103504050469 35 1770 Blank sZ 916,2 587 SupplierStandard 528
103103503050469 35 1770 Blank zS 916,2 587 SupplierStandard 528
103103506050469 35 1770 Blank zZ 916,2 587 SupplierStandard 528
103103505250469 35 1770 Galvaniserad sS 916,2 587 SupplierStandard 528
103103504250469 35 1770 Galvaniserad sZ 916,2 587 SupplierStandard 528
103103503250469 35 1770 Galvaniserad zS 916,2 587 SupplierStandard 528
103103506250469 35 1770 Galvaniserad zZ 916,2 587 SupplierStandard 528
103103505070469 35 1960 Blank sS 1015 587 SupplierStandard 528
103103504070469 35 1960 Blank sZ 1015 587 SupplierStandard 528
103103503070469 35 1960 Blank zS 1015 587 SupplierStandard 528
103103506070469 35 1960 Blank zZ 1015 587 SupplierStandard 528
103103505270469 35 1960 Galvaniserad sS 1015 587 SupplierStandard 528
103103504270469 35 1960 Galvaniserad sZ 1015 587 SupplierStandard 528
103103503270469 35 1960 Galvaniserad zS 1015 587 SupplierStandard 528
103103506270469 35 1960 Galvaniserad zZ 1015 587 SupplierStandard 528
103103605050469 36 1770 Blank sS 969,3 621 SupplierStandard 559
103103604050469 36 1770 Blank sZ 969,3 621 SupplierStandard 559
103103603050469 36 1770 Blank zS 969,3 621 SupplierStandard 559
103103606050469 36 1770 Blank zZ 969,3 621 SupplierStandard 559
103103605250469 36 1770 Galvaniserad sS 969,3 621 SupplierStandard 559
103103604250469 36 1770 Galvaniserad sZ 969,3 621 SupplierStandard 559
103103603250469 36 1770 Galvaniserad zS 969,3 621 SupplierStandard 559
103103606250469 36 1770 Galvaniserad zZ 969,3 621 SupplierStandard 559
103103605070469 36 1960 Blank sS 1073 621 SupplierStandard 559
103103604070469 36 1960 Blank sZ 1073 621 SupplierStandard 559
103103603070469 36 1960 Blank zS 1073 621 SupplierStandard 559
103103606070469 36 1960 Blank zZ 1073 621 SupplierStandard 559
103103605270469 36 1960 Galvaniserad sS 1073 621 SupplierStandard 559
103103604270469 36 1960 Galvaniserad sZ 1073 621 SupplierStandard 559
103103603270469 36 1960 Galvaniserad zS 1073 621 SupplierStandard 559
103103606270469 36 1960 Galvaniserad zZ 1073 621 SupplierStandard 559
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103103804250469 38 1770 Galvaniserad sZ 1,08 692 SupplierStandard 623
103103805050469 38 1770 Blank sS 1080 692 SupplierStandard 623
103103804050469 38 1770 Blank sZ 1080 692 SupplierStandard 623
103103803050469 38 1770 Blank zS 1080 692 SupplierStandard 623
103103806050469 38 1770 Blank zZ 1080 692 SupplierStandard 623
103103805250469 38 1770 Galvaniserad sS 1080 692 SupplierStandard 623
103103803250469 38 1770 Galvaniserad zS 1080 692 SupplierStandard 623
103103806250469 38 1770 Galvaniserad zZ 1080 692 SupplierStandard 623
103103805070469 38 1960 Blank sS 1196 692 SupplierStandard 623
103103804070469 38 1960 Blank sZ 1196 692 SupplierStandard 623
103103803070469 38 1960 Blank zS 1196 692 SupplierStandard 623
103103806070469 38 1960 Blank zZ 1196 692 SupplierStandard 623
103103805270469 38 1960 Galvaniserad sS 1196 692 SupplierStandard 623
103103804270469 38 1960 Galvaniserad sZ 1196 692 SupplierStandard 623
103103803270469 38 1960 Galvaniserad zS 1196 692 SupplierStandard 623
103103806270469 38 1960 Galvaniserad zZ 1196 692 SupplierStandard 623
103104005050469 40 1770 Blank sS 1197 767 SupplierStandard 690
103104004050469 40 1770 Blank sZ 1197 767 SupplierStandard 690
103104003050469 40 1770 Blank zS 1197 767 SupplierStandard 690
103104006050469 40 1770 Blank zZ 1197 767 SupplierStandard 690
103104005250469 40 1770 Galvaniserad sS 1197 767 SupplierStandard 690
103104004250469 40 1770 Galvaniserad sZ 1197 767 SupplierStandard 690
103104003250469 40 1770 Galvaniserad zS 1197 767 SupplierStandard 690
103104006250469 40 1770 Galvaniserad zZ 1197 767 SupplierStandard 690
103104005070469 40 1960 Blank sS 1325 767 SupplierStandard 690
103104004070469 40 1960 Blank sZ 1325 767 SupplierStandard 690
103104003070469 40 1960 Blank zS 1325 767 SupplierStandard 690
103104006070469 40 1960 Blank zZ 1325 767 SupplierStandard 690
103104005270469 40 1960 Galvaniserad sS 1325 767 SupplierStandard 690
103104004270469 40 1960 Galvaniserad sZ 1325 767 SupplierStandard 690
103104003270469 40 1960 Galvaniserad zS 1325 767 SupplierStandard 690
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103104006270469 40 1960 Galvaniserad zZ 1325 767 SupplierStandard 690
103104205050469 42 1770 Blank sS 1319 845 SupplierStandard 761
103104204050469 42 1770 Blank sZ 1319 845 SupplierStandard 761
103104203050469 42 1770 Blank zS 1319 845 SupplierStandard 761
103104206050469 42 1770 Blank zZ 1319 845 SupplierStandard 761
103104205250469 42 1770 Galvaniserad sS 1319 845 SupplierStandard 761
103104204250469 42 1770 Galvaniserad sZ 1319 845 SupplierStandard 761
103104203250469 42 1770 Galvaniserad zS 1319 845 SupplierStandard 761
103104206250469 42 1770 Galvaniserad zZ 1319 845 SupplierStandard 761
103104205070469 42 1960 Blank sS 1461 845 SupplierStandard 761
103104204070469 42 1960 Blank sZ 1461 845 SupplierStandard 761
103104203070469 42 1960 Blank zS 1461 845 SupplierStandard 761
103104206070469 42 1960 Blank zZ 1461 845 SupplierStandard 761
103104205270469 42 1960 Galvaniserad sS 1461 845 SupplierStandard 761
103104204270469 42 1960 Galvaniserad sZ 1461 845 SupplierStandard 761
103104203270469 42 1960 Galvaniserad zS 1461 845 SupplierStandard 761
103104206270469 42 1960 Galvaniserad zZ 1461 845 SupplierStandard 761
103104405050469 44 1770 Blank sS 1448 928 SupplierStandard 835
103104404050469 44 1770 Blank sZ 1448 928 SupplierStandard 835
103104403050469 44 1770 Blank zS 1448 928 SupplierStandard 835
103104406050469 44 1770 Blank zZ 1448 928 SupplierStandard 835
103104405250469 44 1770 Galvaniserad sS 1448 928 SupplierStandard 835
103104404250469 44 1770 Galvaniserad sZ 1448 928 SupplierStandard 835
103104403250469 44 1770 Galvaniserad zS 1448 928 SupplierStandard 835
103104406250469 44 1770 Galvaniserad zZ 1448 928 SupplierStandard 835
103104405070469 44 1960 Blank sS 1603 928 SupplierStandard 835
103104404070469 44 1960 Blank sZ 1603 928 SupplierStandard 835
103104403070469 44 1960 Blank zS 1603 928 SupplierStandard 835
103104406070469 44 1960 Blank zZ 1603 928 SupplierStandard 835
103104405270469 44 1960 Galvaniserad sS 1603 928 SupplierStandard 835
103104404270469 44 1960 Galvaniserad sZ 1603 928 SupplierStandard 835
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103104403270469 44 1960 Galvaniserad zS 1603 928 SupplierStandard 835
103104406270469 44 1960 Galvaniserad zZ 1603 928 SupplierStandard 835
103104505050469 45 1770 Blank sS 1515 970 SupplierStandard 873
103104504050469 45 1770 Blank sZ 1515 970 SupplierStandard 873
103104503050469 45 1770 Blank zS 1515 970 SupplierStandard 873
103104506050469 45 1770 Blank zZ 1515 970 SupplierStandard 873
103104505250469 45 1770 Galvaniserad sS 1515 970 SupplierStandard 873
103104504250469 45 1770 Galvaniserad sZ 1515 970 SupplierStandard 873
103104503250469 45 1770 Galvaniserad zS 1515 970 SupplierStandard 873
103104506250469 45 1770 Galvaniserad zZ 1515 970 SupplierStandard 873
103104505070469 45 1960 Blank sS 1677 970 SupplierStandard 873
103104504070469 45 1960 Blank sZ 1677 970 SupplierStandard 873
103104503070469 45 1960 Blank zS 1677 970 SupplierStandard 873
103104506070469 45 1960 Blank zZ 1677 970 SupplierStandard 873
103104505270469 45 1960 Galvaniserad sS 1677 970 SupplierStandard 873
103104504270469 45 1960 Galvaniserad sZ 1677 970 SupplierStandard 873
103104503270469 45 1960 Galvaniserad zS 1677 970 SupplierStandard 873
103104506270469 45 1960 Galvaniserad zZ 1677 970 SupplierStandard 873
103104605050469 46 1770 Blank sS 1583 1014 SupplierStandard 912
103104604050469 46 1770 Blank sZ 1583 1014 SupplierStandard 912
103104603050469 46 1770 Blank zS 1583 1014 SupplierStandard 912
103104606050469 46 1770 Blank zZ 1583 1014 SupplierStandard 912
103104605250469 46 1770 Galvaniserad sS 1583 1014 SupplierStandard 912
103104604250469 46 1770 Galvaniserad sZ 1583 1014 SupplierStandard 912
103104603250469 46 1770 Galvaniserad zS 1583 1014 SupplierStandard 912
103104606250469 46 1770 Galvaniserad zZ 1583 1014 SupplierStandard 912
103104605070469 46 1960 Blank sS 1753 1014 SupplierStandard 912
103104604070469 46 1960 Blank sZ 1753 1014 SupplierStandard 912
103104603070469 46 1960 Blank zS 1753 1014 SupplierStandard 912
103104606070469 46 1960 Blank zZ 1753 1014 SupplierStandard 912
103104605270469 46 1960 Galvaniserad sS 1753 1014 SupplierStandard 912
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103104604270469 46 1960 Galvaniserad sZ 1753 1014 SupplierStandard 912
103104603270469 46 1960 Galvaniserad zS 1753 1014 SupplierStandard 912
103104606270469 46 1960 Galvaniserad zZ 1753 1014 SupplierStandard 912
103104805050469 48 1770 Blank sS 1723 1104 SupplierStandard 993
103104804050469 48 1770 Blank sZ 1723 1104 SupplierStandard 993
103104803050469 48 1770 Blank zS 1723 1104 SupplierStandard 993
103104806050469 48 1770 Blank zZ 1723 1104 SupplierStandard 993
103104805250469 48 1770 Galvaniserad sS 1723 1104 SupplierStandard 993
103104804250469 48 1770 Galvaniserad sZ 1723 1104 SupplierStandard 993
103104803250469 48 1770 Galvaniserad zS 1723 1104 SupplierStandard 993
103104806250469 48 1770 Galvaniserad zZ 1723 1104 SupplierStandard 993
103104805070469 48 1960 Blank sS 1908 1104 SupplierStandard 993
103104804070469 48 1960 Blank sZ 1908 1104 SupplierStandard 993
103104803070469 48 1960 Blank zS 1908 1104 SupplierStandard 993
103104806070469 48 1960 Blank zZ 1908 1104 SupplierStandard 993
103104805270469 48 1960 Galvaniserad sS 1908 1104 SupplierStandard 993
103104804270469 48 1960 Galvaniserad sZ 1908 1104 SupplierStandard 993
103104803270469 48 1960 Galvaniserad zS 1908 1104 SupplierStandard 993
103104806270469 48 1960 Galvaniserad zZ 1908 1104 SupplierStandard 993
103105005050469 50 1770 Blank sS 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105004050469 50 1770 Blank sZ 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105003050469 50 1770 Blank zS 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105006050469 50 1770 Blank zZ 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105005250469 50 1770 Galvaniserad sS 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105004250469 50 1770 Galvaniserad sZ 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105003250469 50 1770 Galvaniserad zS 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105006250469 50 1770 Galvaniserad zZ 1870 1198 SupplierStandard 1078
103105005070469 50 1960 Blank sS 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105004070469 50 1960 Blank sZ 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105003070469 50 1960 Blank zS 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105006070469 50 1960 Blank zZ 2071 1198 SupplierStandard 1078
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103105005270469 50 1960 Galvaniserad sS 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105004270469 50 1960 Galvaniserad sZ 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105003270469 50 1960 Galvaniserad zS 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105006270469 50 1960 Galvaniserad zZ 2071 1198 SupplierStandard 1078
103105205050469 52 1770 Blank sS 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105204050469 52 1770 Blank sZ 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105203050469 52 1770 Blank zS 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105206050469 52 1770 Blank zZ 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105205250469 52 1770 Galvaniserad sS 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105204250469 52 1770 Galvaniserad sZ 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105203250469 52 1770 Galvaniserad zS 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105206250469 52 1770 Galvaniserad zZ 2022 1295 SupplierStandard 1166
103105205070469 52 1960 Blank sS 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105204070469 52 1960 Blank sZ 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105203070469 52 1960 Blank zS 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105206070469 52 1960 Blank zZ 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105205270469 52 1960 Galvaniserad sS 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105204270469 52 1960 Galvaniserad sZ 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105203270469 52 1960 Galvaniserad zS 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105206270469 52 1960 Galvaniserad zZ 2239 1295 SupplierStandard 1166
103105405050469 54 1770 Blank sS 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105404050469 54 1770 Blank sZ 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105403050469 54 1770 Blank zS 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105406050469 54 1770 Blank zZ 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105405250469 54 1770 Galvaniserad sS 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105404250469 54 1770 Galvaniserad sZ 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105403250469 54 1770 Galvaniserad zS 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105406250469 54 1770 Galvaniserad zZ 2181 1397 SupplierStandard 1257
103105405070469 54 1960 Blank sS 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105404070469 54 1960 Blank sZ 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105403070469 54 1960 Blank zS 2415 1397 SupplierStandard 1257
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CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Stallina Verostar 8

Lyfttabell
Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103105406070469 54 1960 Blank zZ 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105405270469 54 1960 Galvaniserad sS 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105404270469 54 1960 Galvaniserad sZ 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105403270469 54 1960 Galvaniserad zS 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105406270469 54 1960 Galvaniserad zZ 2415 1397 SupplierStandard 1257
103105605050469 56 1770 Blank sS 2346 1502 SupplierStandard 1352
103105604050469 56 1770 Blank sZ 2 346 1502 SupplierStandard 1352
103105603050469 56 1770 Blank zS 2 346 1502 SupplierStandard 1352
103105606050469 56 1770 Blank zZ 2 346 1502 SupplierStandard 1352
103105605250469 56 1770 Galvaniserad sS 2 346 1502 SupplierStandard 1352
103105604250469 56 1770 Galvaniserad sZ 2346 1502 SupplierStandard 1352
103105603250469 56 1770 Galvaniserad zS 2346 1502 SupplierStandard 1352
103105606250469 56 1770 Galvaniserad zZ 2 346 1502 SupplierStandard 1352
103105605070469 56 1960 Blank sS 2597 1502 SupplierStandard 1352
103105604070469 56 1960 Blank sZ 2597 1502 SupplierStandard 1352
103105603070469 56 1960 Blank zS 2597 1502 SupplierStandard 1352
103105606070469 56 1960 Blank zZ 2597 1502 SupplierStandard 1352
103105605270469 56 1960 Galvaniserad sS 2597 1502 SupplierStandard 1352
103105604270469 56 1960 Galvaniserad sZ 2 597 1502 SupplierStandard 1352
103105603270469 56 1960 Galvaniserad zS 2597 1502 SupplierStandard 1352
103105606270469 56 1960 Galvaniserad zZ 2 597 1502 SupplierStandard 1352
103105805050469 58 1770 Blank sS 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105804050469 58 1770 Blank sZ 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105806050469 58 1770 Blank zZ 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105805250469 58 1770 Galvaniserad sS 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105804250469 58 1770 Galvaniserad sZ 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105803250469 58 1770 Galvaniserad z8S 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105806250469 58 1770 Galvaniserad zZ 2516 1612 SupplierStandard 1451
103105803050469 58 1770 Blank zS 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105805070469 58 1960 Blank sS 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105804070469 58 1960 Blank sZ 2786 1612 SupplierStandard 1451
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CERYEN .. oo
Axel Johnson International

Stallina Verostar 8

yfttabell

Art.nr Lindiameter Tradhallfasthet Ytbehandling Rope lay Min brottkraft Stalarea Smorjning Vikt
mm N/mm? kN mm? kg/100m

103105803070469 58 1960 Blank zS 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105806070469 58 1960 Blank zZ 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105805270469 58 1960 Galvaniserad sS 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105804270469 58 1960 Galvaniserad sZ 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105803270469 58 1960 Galvaniserad zS 2786 1612 SupplierStandard 1451
103105806270469 58 1960 Galvaniserad zZ 2786 1612 SupplierStandard 1451
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